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Nadprozowy PurBox

Nadprozowy PurBox to systemowy element konstrukcyjny, ktory tworzy przestrzen dla
zewnetrznego cieniowania w obszarze nadprozy budowlanych. Jest przede wszystkim
przeznaczony dla budynkow bez systemu izolacji kontaktowej (CIS) i zoptymalizowany dla
wiekszosci uzywanych systemdw murowych. Dzieki wystarczajgcej przestrzeni wewnetrznej
mozna w nim umieszczac zewnetrzne zaluzje, rolety i rolety screenowe. W ofercie sg 2 typy - PBP

PRI 1. Typ PBP

Jest przeznaczony dla systemow murowych, gdzie nie jest potrzebna izolacja w czesci nadproza,
lub dla realizacji, gdzie izolacja musi by¢ rozwigzana indywidualnie.

Specyfikacja produktu: 200

- Korpus PBP jest wykonany z materiatu konstrukcyjnego | |
Purenit 550 MD o grubosci 15 mm. Wtasciwosci materiatu sa
okreslone w karcie technicznej na ostatnich stronach tego

dokumentu.

- Pudetko PBP jest bez izolacji.

- PBP jest wyposazony w wewnetrzny lakier w kolorze szarym i 240
. L . . . . 270
lakier czotowej sciany, ktory chroni przed dziataniem UV.

- PBP standardowo ma listwe ,L” na przedniej stronie w

surowym aluminium. Listwa ma wymiar 25 x 256 mm, przed

czotowg sciang wystaje o 8 mm profilu.

-taczenia zawsze wykonuje sie klejeniem i zszywaniem.

- Najdtuzsza mozliwa dtugos$¢ w jednym kawatku to 3500 mm S

(ewentualnie zaleznie od mozliwosci transportowych). Inne 1
wymiary nalezy konsultowac z produkcja.

2. Typ PBIP

Jest to zoptymalizowany element budowlany, ktérego czescig jest takze izolacja nadproza.

Specyfikacja produktu:
- Korpus PBIP jest wykonany z materiatu konstrukcyjnego 250

Purnit 550 MD o grubosci 15 mm. Wtasciwosci materiatu sa |
okreslone w karcie technicznej na ostatnich stronach tego
dokumentu.

- Czescig PBIP jest izolacja nadproza PIR o grubosci 60 mm.
Witasciwosci materiatu PUREN MV sg okreslone w karcie
technicznej na koncu tego dokumentu.

- PBIP jest wyposazony w wewnetrzny lakier w kolorze szarym i
lakier czotowej sciany, ktory chroni przed dziataniem UV.

- PBIP standardowo ma listwe ,L” na przedniej stronie w

270 240

surowym aluminium. Listwa ma wymiar 25 x 25 mm, przed

czotowa Sciang wystaje o 8 mm profilu.
- Najdtuzsza mozliwa dtugosc¢ w jednym kawatku to 3500 mm 4=
(ewentualnie zaleznie od mozliwosci transportowych). Inne

wymiary nalezy konsultowa¢ z produkcjg. £aczenia zawsze 15 175 60

wykonuje sie klejeniem i zszywaniem.



Lab0n8® www.labona.pl

Wymiary nadprozy PurBox

Dtugosci nadprozy boxow wynikajg ze standardowych dtugosci nadprozy budowlanych. Jesli
potrzebne jest wybranie innej Swiattosci otworu niz oferuje standardowe umieszczenie
nadproza, dostosuj purbox tak, aby przycig¢ przednig czesc¢ zgodnie z potrzebami budowy.

» Szerokos¢ _

Szerokos¢ Przeswit okna

. dopasowania
nadproza (mm) . max. (mm)
min. (mm)

Wymiar A Wymiar C Wymiar B
1000 125 750
1250 125 1000
1500 125 1250
1750 125 1500
2000 200 1600
2250 200 1850
2500 250 2000
2750 250 2250
3000 250 2500
3250 250 2750
3500 250 3000

C B C

A - szeroko$¢ (PurBox)
B - przeswit okna
C - szeroko$¢ dopasowania

Praca z PurBoxami, transport

Podczas transportu i przechowywania umieszczaj produkty gorng strong na ptaskiej
powierzchni. Maksymalny wysieg poza palete powinien wynosi¢ 300 mm z kazdej strony.
Produktow nie obcigzaj innym materiatem.

Przechowuj w suchym miejscu i z dala od bezposredniego dziatania stonca.

Przed realizacjg fasady nalezy przednig czes¢ PurBoxu pokry¢ lakierem penetrujgcym lub
mostkiem adhezyjnym.

Podczas instalacji boxdw nalezy przestrzegac¢ wskazowek producenta materiatu murowego.
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Purenit

pressure resistantthermal insulation panels made of pressed polyurethane (PU) rigid foam material

pressure resistant, heat-insulating smart
material

for universal use in flat or pitched roofs and
facade structures
Cover layers

Edge formation

Thermal resistance "

Heat transition coefficient
Vapour diffusionresistance

Package content

purenit functional material

Characteristic
Material

Bulk density
Dimensions
Length
Width
Available thicknesses

Thermal conductivity
Nominal value ( EU ) h
Compressive strength
Compressive stressat 10%
compression
Admitted long-term pressure load at
< 2% compression
Bending strength ®
E-module (bending load) ¥
Transverse strength®
Shear strength®
Screw removal resistance ¥
Surface removal
Narrow edge removal
Head pull-through resistance
European Technical Assessment ( EU )
Fire behaviour
Reactionto Fire Class /RtF ( EU )
Temperature resistance
Moisture absorption
Water absorption
Thickness swelling ¢
Water vapour diffusionresistance
factor(PU)

Linear expansion coefficient®

double-sided non-laminated

Up [(m*K¥W]
Sq [m]

Pieces

- for low thermal bridge connection details
- for installation of construction elements
- as supporting material for composite constructions

P —

all round blunt

[ olwlolsoleo

Ry [(m*K¥W]

0,20 0,35 0,45 0,55 0,70
2,94 2,04 1,69 1,45 1.19
0 0 0 0 0
30 20 15 13 10
Technical data
Standard/test procedure Unit Indicator max min

highly compressed, heat-insulating smart material on the basis of rigid polyurethane foam
(PU) acc.EN 13165,

dimensionally stable, moisture-resistant, non-rotting, resistant to mildew and decay,
recyclable, safe from biological and building ecology point of view, emission-free acc. to

EN 1602 kg/m* 550 +40 -40
EN 822 mm 2440
EN 822 mm 1220
EN 823 mm 10%, 15%, 20, 30, 40, 50, 60
other thicknesses and formats on request
EN 12667 at thickness d < 40 mm 40 <d <60 mm d>60 mm
ETA-18/0604 W K 0,083 0,085 0,088
EN 826 MPa 71
MPa 1.8
EN 12089 MPa 4,5
EN 12089 MPa 30
EN 12090 MPa 1-1,5
EN 12090 MPa 1-1,5
Screw woodscrew 6x60
11,35
EN 14358 N/mm? 8.0
29,0
ETA-18/0604
non-smouldering, non-melting, non-dripping
EN 13501-1 E
°C -50 to +100, short-termto +250°C
EN 12571 % by mass <3
EN 1609 kg/m? <05
EN 68763 % <08
EN 12086 8
EN 1604 17K 5-10°

1) Thermal resistance of the insulationpanel based on the thermal conductivitynominal values acc. to ETA-18/0604,
in compliancewithEN 13165.

2) Insulation elementU value on the basis of the thermal conductivitynominal value acc. ETA-18/0604.
Heat transfer resistances Ry = 0,10 m*“K/W and R.. = 0,04 m*K/W (Heat flow upwards)
are calculated; other component layers are not considered.

3) uncontrolled thickness range - we reserve the right to deviations fromtechnical values

4) Lab values, not part of the factory production control and external supervision

Declaration of performance
40243.CPR.2018.10
purenit
www.puren.com/download

ETA-18/0604
Verificationauthority:0751 FIW Minchen

puren gmbh - Rengoldshauser StraBe 4 - DE-88662 Ueberlingen
t49 7551 80990 - f 49 7551 809920 : info@puren.com
Wwiw.puren.com
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